

Отчет по лабораторной работе

Тема: «Изучение явления поглощения света веществом».
Цель: Определить коэффициент поглощения света полупрозрачным твердым телом. Изучить зависимость коэффициента поглощения света от длины волны.

Рабочая формула: .

где 	 - коэффициент поглощения стекла для белого света;

Задание 1. Определение коэффициента поглощения стекла для белого света.
	№
	х, мм
	D

	1
	4
	0,03

	2
	8
	0,18

	3
	12
	0,3

	4
	16
	0,45

	5
	20
	0,55



По полученным данным построим график зависимости D=f(x), откладывая по оси Ох – толщину пластинок, по оси Оу – оптическую плотность D.






По тангенсу угла наклона графика определим коэффициент поглощения стекла для белого света.
k = 2,3*tg α.
k = 2,3 * 0,55 = 1.26

Вывод: 





Задание 2. Исследование зависимости коэффициента поглощения света от длины волны.
	№ фильтра
	
λ, нм
	Цвет образца

	
	
	Зеленый
	Синий

	
	
	D1
	D2

	1
	400
	0,21
	0,07

	2
	457
	0,48
	0,19

	3
	495
	0,2
	0,39

	4
	540
	0,13
	0,40

	5
	585
	0
	0

	6
	640
	0,5
	0,69

	7
	700
	0,58
	0,28

	8
	750
	0,44
	0,09














По полученным данным построим график зависимости D1 =  φ(λ). (1)



По графику (1) определим полосу поглощения: 


Вывод:






Построим график зависимости D2 =  φ(λ).



По графику (2) определим полосу поглощения:

Вывод:








[bookmark: _GoBack]Само задание: 
D = f(x)

Значения Y	4	8	12	16	20	0.03	0.18	0.3	0.45	0.55000000000000004	х, мм


D



D1 = φ(λ)

Значения Y	0.21	0.48	0.2	0.13	0	0.5	0.57999999999999996	0.44	400	457	495	540	585	640	700	750	D2


λ, нм



D2 = φ(λ)

Значения Y	7.0000000000000007E-2	0.19	0.39	0.4	0	0.69	0.28000000000000003	0.09	400	457	495	540	585	640	700	750	D2


λ, нм



